eErmittelt wird bei Waldvermessung der
maximale Abstand in cm (Pfeilhéhe = P)
zwischen der konkaven Mantelfldiche und
einer die innersten Punkte der Stirnenden
verbindenden Gerade (L) in Metern. Die An-
gabe erfolgt in Zentimetern pro Meter. Bei
Erdstammstiicken beginnt die Krimmungs-
messung in 1m Abstand vom StammfuB.
Bei mehrfacher Kriimmung ist das Stamm-
stiick mit theoretischen Schnitten (im
Bereich des Wendepunkts der Kriimmung)
in einfach gekrimmte Abschnitte zu unter-
teilen. Die Krimmungswerte der einzelnen
Abschnitte sind getrennt nach den Regeln
flr einfache Krimmung zu ermitteln.

gilt der 1 m vom starkeren Ende entfernt ermittelte Durchmesser. Dieser ist
ohne Rinde zu ermitteln und bei unregelmaRigen Querschnitten aus zwei

senkrecht zueinander stehenden Messungen herzuleiten.

oEinfache Kernrisse sind solche, die an
der Stirnholzfliche auftreten und die aus
einem oder zwei in eine Richtung
verlaufenden Rissen bestehen. Gemessen
wird die sichtbare Risslange (A). Sie wird als
Bruchteil des Durchmessers (D) der
Stirnfliche ohne Rinde angegeben. Bei
unregelmaRigen Querschnitten wird D aus
zwei senkrecht zueinander stehenden
Messungen hergeleitet.

Sofern nicht anders vertraglich
vereinbaren.

Ein durchgehender einfacher Kernriss
tritt an der Stirnflaiche auf und setzt sich
zweimal auf der Mantelfliche fort.
Gemessen wird die sichtbare Risslange (R)
entlang der Stammachse.

Das Rissbild des Sternrisses besteht aus
zwei oder mehreren in verschiedene Rich-
tungen verlaufenden Rissen. Die Messung
findet durch Ermittlung des groRten
Abstandes (A) zwischen zwei Parallelen, die
den Enden der Radialrisse folgen, statt.
Angegeben wird A als Bruch-teil des
Durchmessers D der Stirnflache ohne Rinde.

In der Qualitatsklasse C ist ein durch-
gehender auf der Mantelflache sichtbarer
Sternriss bis zu einer Ldnge des doppelten
Mittendurchmessers (maximal 1 m) erlaubt.

>

@ Die Buche bildet fakultativ einen rot
oder braun gefdirbten, deutlich abge-
grenzten Kern. Dieser ist an der Stirnflaiche
mit der groBten Merkmalsauspragung als
groBter Abstand (A) zwischen zwei
parallelen Tangenten zu messen. Die
Ermittlung des Bezugsdurchmessers an der
betreffenden Sitrnflache erfolgt ohne
Rinde. Zum Rotkern zdhlen auch ,Red-
spots” (scharf abgegrenzte punktférmige
Flecken). Bei  Haufung wird eine
einzelvertragliche Regelung empfohlen.

In  Qualitatsklasse ,B-Rotl” sind
Spritzkerne  bis 40 % des Durchmessers
zuldssig.

Eine Sonderform des Rotkerns stellt der

Spritzkern dar, der an den Stirnflaichen von |

Buchenstammholz  in  unregelmaRiger,
haufig sternformiger Art erscheint. Die
Messung erfolgt wie beim Rotkern.

@ Bei schiag- oder Fillschiden handelt es |

sich um oberflachliche Wunden, die ganz
oder teilweise Gberwachsen sein kénnen. In
Qualitatsklasse B sind sie erlaubt, wenn sie
offen sind (Schaden aus bis zu ca. 5 Jahren
zuruickliegendem Hieb).

Rindenschiden/ -merkmale, die T- [

Flecken oder T-Krebs anzeigen, entstehen
durch kleinflachig abgestorbenes Kambium.

WeiRfiule wird von Pilzen verursacht,
die Zellulose, Hemizellulose und Lignin
angreifen und dabei allgemein die Farbe
des Holzes aufhellen und es zersetzen. Bei
der Messung wird der groRte Abstand (A)
zwischen zwei parallelen Tangenten der im
Querschnitt  sichtbaren Faule erfasst,
angegeben als Prozentsatz des Durch-
messers der beurteilten Stirnflache. Als
Bezugsdurchmesser bei Erdstammestlicken

Rindenabzugswerte

Bei der manuellen Vermessung von
Stammbholz in Rinde sind angemessene
Rindenabziige  vorzunehmen, die im
Regelfall in automatisierter Form erfolgen.
Fur die Holzart Buche, deren Rindenstarken
in relativ geringen Grenzen schwanken, sind
nebenstehende, wissenschaftlich hergelei-
tete Rindenabziige zu empfehlen.
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Qualitatsklassen nach RVR

Stammbholz von ausgezeichneter Qualitat. Es ist
fehlerfrei oder weist nur unbedeutende

A e .
Qualitatsmerkmale auf, die seine Verwendung kaum
beeintrachtigen.

B Stammbholz von normaler Qualitat mit wenigen

und/oder maRig ausgepragten Qualitatsmerkmalen.

Stammbholz von normaler Qualitdt mit vermehrt
C vorkommenden und/oder starker ausgepragten
Qualitatsmerkmalen.

Stammbholz, das wegen seiner Merkmale nicht den
D Klassen A, B, C angehort, aber als Stammbholz nutzbar
ist.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung der Sortiertabelle

Zusatzliche Regelungen, Hinweise und Klarstellungen zu den Angaben
in der Sortiertabelle sind ergdnzt und die Vorgaben fir die
Merkmalsmessung (Anlage VIII der RVR) werden erldutert. Die
fortlaufende Nummerierung dient dabei dem leichteren Auffinden
dieser Ergdanzungen.

Merkmale, die die entsprechende Qualitdtsklasse nicht erfillen,
konnen durch die sonstige gute Qualitdt der betreffenden Klasse
ausgeglichen werden.

Merkmale, deren einzelne Auspragung keine Abstufung bedingt,
konnen durch den Gesamteindruck des Stammes eine Abstufung
bewirken.

Klammerstammaushaltung ist méglich.

Die Mindestlange von Abschnitten in den Qualitatsklassen A und B
betragt drei Meter.

Die Aushaltung von Mischqualitaten ist einvernehmlich zu
vereinbaren.
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Qualitatssortierung fiir Stammbholz: Sortiertabelle Buche (Anlage IlI-f der RVR)

Merkmale Q

Qualitatsklassen

o Weitere Merkmale, wie z.B. Verfarbungen, insbesondere im
Zusammenhang mit der Buchenkomplexkrankheit, missen
einzelvertraglich geregelt werden.

X 2)

Aste:

zuldssig, wenn

zuldssig, wenn Rundnarbe <1:2 und

e Fir die Merkmale in Klasse D gilt, dass >40% der Holzvolumens
verwendbar sein muss.

eAIs iiberwallt werden Aste bezeichnet, ks
die an der Mantelflache des Rundholzes |
nicht unmittelbar sondern nur als
Rundnarbe (= Astsiegel) sichtbar sind. Die
Rundnarbenhéhe gibt Hinweise auf den
Durchmesser des Uberwallten  Astes.
Gemessen wird die Rundnarbenhohe (H) |
und -breite (B) in Zentimetern und als
Verhaltnis angegeben.

»Normal“ bzw. ,begrenzt” bezieht sich
auf die allgemeine, verbale Definition der
Qualitatsklasse.

eAIs gesund werden Aste ohne Anzeichen
von Faulnis bezeichnet, die an der
Mantelflache des Rundholzes sichtbar sind.
Nahe an der Mantelflache ist der kleinste |
Durchmesser (D) des Astes in Zentimeter zu
messen. Der umgebende Kallus ist nicht zu
bericksichtigen.
Durch Austreiben schlafender Knospen
kénnen Sekundéariste entstehen, die bei der |
Buche nicht wie Primaraste mit der
Markrohre verbunden sind. Bis zu einer
Starke von 2 cm werden sie als Wasserreiser
bezeichnet, dartiber als Klebaste. Klebaste
sind den gesunden Asten zuzuordnen, auch
wenn sie sich in  holztechnologischer
Hinsicht von Primarasten unterscheiden.

eBei Fauldsten handelt es sich um solche
mit erkennbarer Weichfdule. Die Dimension
des Faulastes wird durch die Messung der
schmalen Seite des ganzen Astes bestimmt.

Rundnarbe zuldssig in normalem Umfan, zuldssi
Rundnarbenhohe <10 cm s s .
<1:4
esund o unzulassi 2pro4m zuldssig in normalem Umfan zuldssi
s € <10% des Mittendurchmessers s . .
2prod4m
faul lpro4m
e unzuldssig .p <20% des Mittendurchmessers, zuldssig
<10% des Mittendurchmessers
max. 12 cm
<6 bis 4.Stkl.
Drehwuchs <2 zul3ssi zul3ssi
s3] 0 <7 ab 5.5tkl. s s
<4 bis 4. Stkl.
einfache Krimmung [cm/m <2 <3 zulassi
g o/l @ <6ab 5. Stkl. &
einfacher Kernriss é unzul3ssig @ zul3ssig zuldssig zuldssig
zulassig, zuldssig, wenn Lange <doppelter
durchgehender L __g . . . pp L
infacher K . unzuldssig wenn Lange Mittendurchmesser, zuldssig
CINTACHCIRENNNISS @ <Mittendurchmesser max. 1m
Sternriss @ unzuldssig <2/3 des Durchmessers zuldssig @ zuldssig
Insektenfragdnge . . . o
) unzulassig unzuldssig unzuldssig zuldssig
(im Holz)
WeilRfaule
@ unzuldssig unzuldssig <25im Zentrum <50
[% des Durchmessers]
<15 515 <33; wenn >33 <60
<15; wenn .
Rotkern @ ) Bezeichnung <60 des L
Bezeichnung " zuldssig
[% des Durchmessers] s A-Rot" als ,,B-Rot1 Durchmessers
als ,,A-Ro .
wenn 260 Bezeichnung als ,,B-Rot2“
Spritzkern
P Q unzuldssig <15 <40 zuldssig
[% des Durchmessers]
Schlag-/Féllungsschiaden @ zuldssig, wenn frisch zuldssig, wenn offen zuldssig, wenn glatt Giberwallt zuléssig
Rindenschdaden/-merkmale @
2.B. T-Flecken (z.B. Schleimfluss und . P
L zuldssig in zuldssig in ..
andere Nekrosen, Mondkrater), unzuldssig zuldssig

Sonnenbrand, Wimmerwuchs,
Hohlkehlen, Rindeneinschliisse

begrenztem Umfang o

normalem Umfang

a Die Messung des Drehwuchses erfolgt
an der Stelle der starksten Faserneigung auf
der Mantelflache. Dabei bleibt bei einem
Erdstammstick der erste Meter des
Wourzelanlaufs unbericksichtigt. Gemessen
wir die Abweichung des Faserverlaufs (A;)
von einer Parallelen zur Stammachse in
Zentimetern Uber eine Strecke von einem
Meter (A; in cm/m).



